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COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE
____________

NOYAUX FERRITES –
GUIDE RELATIF AUX LIMITES DES IRRÉGULARITÉS DE SURFACE –

Partie 1: Spécification générale

AVANT-PROPOS

1) La CEI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation composée
de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI a pour objet de
favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de
l'électricité et de l'électronique. A cet effet, la CEI, entre autres activités, publie des Normes internationales.
Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le
sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en
liaison avec la CEI, participent également aux travaux. La CEI collabore étroitement avec l'Organisation
Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.

2) Les décisions ou accords officiels de la CEI concernant les questions techniques représentent, dans la mesure
du possible un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux intéressés
sont représentés dans chaque comité d’études.

3) Les documents produits se présentent sous la forme de recommandations internationales. Ils sont publiés
comme normes, rapports techniques ou guides et agréés comme tels par les Comités nationaux.

4) Dans le but d'encourager l'unification internationale, les Comités nationaux de la CEI s'engagent à appliquer de
façon transparente, dans toute la mesure possible, les Normes internationales de la CEI dans leurs normes
nationales et régionales. Toute divergence entre la norme de la CEI et la norme nationale ou régionale
correspondante doit être indiquée en termes clairs dans cette dernière.

5) La CEI n’a fixé aucune procédure concernant le marquage comme indication d’approbation et sa responsabilité
n’est pas engagée quand un matériel est déclaré conforme à l’une de ses normes.

6)  L’attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Norme internationale peuvent faire
l’objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEI ne saurait être tenue pour
responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEI 60424-1 a été établie par le comité d'études 51 de la CEI:
Composants magnétiques et ferrites.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote

51/529/FDIS 51/538/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti à l'approbation de cette norme.

Les normes futures de cette série porteront dorénavant le nouveau titre général cité ci-dessus.
Le titre des normes existant déjà dans cette série sera mis à jour lors d'une prochaine édition.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION
___________

FERRITE CORES –
GUIDE ON THE LIMITS OF SURFACE IRREGULARITIES –

Part 1: General specification

FOREWORD

1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardization comprising
all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of the IEC is to promote
international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To
this end and in addition to other activities, the IEC publishes International Standards. Their preparation is
entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may
participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising
with the IEC also participate in this preparation. The IEC collaborates closely with the International Organization
for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two
organizations.

2) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters express, as nearly as possible, an
international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation
from all interested National Committees.

3) The documents produced have the form of recommendations for international use and are published in the form
of standards, technical reports or guides and they are accepted by the National Committees in that sense.

4) In order to promote international unification, IEC National Committees undertake to apply IEC International
Standards transparently to the maximum extent possible in their national and regional standards. Any
divergence between the IEC Standard and the corresponding national or regional standard shall be clearly
indicated in the latter.

5) The IEC provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsible for any
equipment declared to be in conformity with one of its standards.

6) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this International Standard may be the subject
of patent rights. The IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 60424-1 has been prepared by IEC technical committee 51:
Magnetic components and ferrite materials.

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting

51/529/FDIS 51/538/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

Future standards in this series will carry the new general title as cited above. Titles of existing
standards in this series will be updated at the time of the next revision.
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NOYAUX FERRITES –
GUIDE RELATIF AUX LIMITES DES IRRÉGULARITÉS DE SURFACE –

Partie 1: Spécification générale

1 Domaine d'application

La présente partie de la CEI 60424 est un guide relatif aux limites acceptables d'irrégularités
de surface des noyaux ferrites.

Cette norme est considérée comme une spécification générale utile en cas de négociation
entre les fabricants de noyaux ferrites et leurs clients à propos des irrégularités de surface.

2 Généralités

Compte tenu des méthodes de fabrication et de la nature physique des produits, les noyaux
ferrites peuvent présenter différents types d'irrégularités de surface tels que des éclats, angles
ébréchés, fissures, bavures et collages.

L'extension permise de ces irrégularités de surface dépendra du type, de la position et de la
taille du défaut et de la fonction remplie par le noyau. Aussi doit-on établir des limites
d'irrégularités de surface pour une gamme donnée de noyaux ferrites, par exemple noyaux RM,
pots ronds, noyaux E, noyaux U et noyaux toriques, etc., sous forme de spécification décrivant
en détail les limites admissibles associées aux différents types d'irrégularités.

Il convient que toutes les surfaces du noyau soient propres et exemptes de poussières de
ferrite ou de tout autre corps étranger. Cela s'applique principalement aux surfaces de contact.
Les taches, craquelures de surfaces et cristallisations sont acceptables si elles ne nuisent pas
à la performance normale du noyau. Les irrégularités décrites ci-dessous sont considérées
comme étant détectables visuellement sans emploi d'équipement grossissant.

3 Définitions des irrégularités de surface

3.1
éclats et angles ébréchés
manques de matière en surface généralement causés par un impact mécanique durant la
manutention (transport, tri, chargement, etc.) ou la rectification. En conséquence, dans
presque tous les cas, ils sont localisés sur les bords de surface (voir figure 1).

Il convient de considérer les angles ébréchés comme une série de petits éclats ayant une
largeur inférieure à 1 mm

3.2
fissure
irrégularité de surface dont la largeur est beaucoup plus faible que sa longueur, et pénètre
dans le noyau. En conséquence, les fissures peuvent être limitées par leur longueur en
fonction de leur emplacement (voir figure 1)

3.3
bavure
arête vive prolongeant le contour d'une surface du noyau (voir figure 1)
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FERRITE CORES –
GUIDE ON THE LIMITS OF SURFACE IRREGULARITIES –

Part 1: General specification

1 Scope

This part of IEC 60424 gives guidance on allowable limits of surface irregularities of ferrite
cores.

This standard is considered as a general specification useful in the negotiation between ferrite
core manufacturers and customers about surface irregularities.

2 General

Due to the method of manufacture and the physical nature of the products, ferrite cores can be
expected to exhibit some degree of physical surface irregularities such as chips, ragged edges,
cracks, flashes and pull-outs.

The permissible extent of these surface irregularities will depend on the type, position and size
of the defect and on the function of the core. Thus, if it is required to establish limits of surface
irregularities for a given series of ferrite cores, for example RM-cores, pot-cores, E-cores, U-
cores and ring-cores, etc., it would be necessary to prepare a particular specification setting
out in great detail the permissible extent of the various types of irregularities.

All surfaces of the core should be clean and free from loose ferrite particles or any other
foreign matter. This applies mainly to the contact surfaces. Stains, discolorations, surface
crazing or crystallization are acceptable if they do not affect the normal performance of the
core. The irregularities described below are considered as being detectable without the use of
any magnifying equipment.

3 Definitions of surface irregularities

3.1
chips and ragged edges
chips and ragged edges are areas with missing surface material and are generally caused by
mechanical impact during handling (transportation, sorting, feeding, etc.) or grinding.
Therefore, in almost all cases, they are located on the edges of surfaces (see figure 1).

The ragged edges should be considered as a series of small chips having a width less than
1 mm.

3.2
crack
surface irregularity which has a width much smaller than its length, and penetrates into the
core. Cracks can therefore be limited by their length and their location (see figure 1)

3.3
flash
sharp feather-edge wall extending beyond the intended contour surface of the core (see
figure 1)




